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  چكيده
 آلوده شدن سطح ميناي اچ شده با بزاق قبل از قرار دادن سيلنت از باند مناسب جلوگيري كرده و منجر به ريزنشت :مقدمه

يك  باندينگ در ميزان ريزنشت تأثيربررسي  ،هدف از اين مطالعه .باشد مي مؤثرنشت ها در كاهش ريز استفاده از باندينگ. شود مي
  .باشد نوع فيشور سيلنت قبل و پس از آلودگي با بزاق مي

ها پروفيلاكسي  دندان. گروه تقسيم شدند 4دندان پرمولر سالم، به طور تصادفي به  40در اين مطالعه آزمايشگاهي :روش بررسي
 Dentasticبا باندينگ  Seal-Riteدر گروه اول فيشور سيلنت . سپس خشك شدندشسته و اچ % 37فسفريك  شده و توسط اسيد

)Pulpdentثانيه  10بدون آلودگي با بزاق و در گروه دوم فيشور سيلنت با باندينگ پس از آلودگي دندان با بزاق به مدت ) ، آمريكا
ه سوم فيشور سيلنت بدون باندينگ و بدون آلودگي با بزاق و در گروه چهارم در گرو. ثانيه كيور گرديد 40شد و به مدت  گذاشته

% 50ها در نيترات نقره  بعد از ترموسايكلينگ، نمونه. فيشور سيلنت بدون باندينگ پس از آلودگي به بزاق به كار رفت و كيور گرديد
 ،40نشت توسط استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي ميزان ريز پس از برش در جهت باكولينگوالي، .ساعت قرار گرفتند 2به مدت 

  . ارزيابي شدند Mann-whitenyو   Kruskal-Wallisآماري هاي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج توسط آزمون
 و قرار گرفتن فيشور ديده شدسيلنت بدون باندينگ پس از آلودگي به بزاق  گروه فيشور دربيشترين ميزان ريزنشت  :نتايج

  .)p>01/0( كاهش ريزنشت را نشان داد دار معنيمراه باندينگ به طور سيلنت به ه
 .باشد مي مؤثرسيلنت در شرايط آلودگي با بزاق در كاهش ريزنشت  استفاده از باندينگ در زير فيشور :گيري نتيجه

 

 فيشور سيلنت، باندينگ، ريزنشت، آلودگي با بزاق :هاي كليدي واژه

  

                                     
  mkabudan2@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09111350575 :؛ تلفن)نويسنده مسئول( *
 .باشد مي زديدانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ي يدانشجو نامه انيپامقاله حاصل  نيا - 
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  مقدمه
جهت پيشگيري  Buonocoreر توسط سيلنت اولين با فيشور

ايجاد با ها  فيشور سيلنت. از پوسيدگي پيت و شيارها معرفي شد
سطح اكلوزال و با ايزوله كردن اين سطح از  دريك سد فيزيكي 

نتايج  .)1(كنند مي پوسيدگي پيشگيري وقوعاز  ،محيط دهان
گير فيشور سيلنت، مقاومت در  اسودمند درمان به طور مستقيم ب

ريزنشت  و توانايي براي حداكثر سيل و پيشگيري از بر سايشبرا
ترين دلايل  ريزنشت به عنوان يكي از اصلي. باشد مي

كننده، التهاب پالپ و نكروز آن معرفي شده هاي عود پوسيدگي
مدت فيشور سيلنت با  طولانيبنابراين موفقيت كلينيكي . است

  .)3،2(داردارتباط نزديك موفقيت تكنيك قرار دادن آن 
يك سطح ميناي  ،براي به دست آوردن چسبندگي خوب

آلوده شدن سطح ميناي . عاري از آلودگي و خشك لازم است
آن  مناسب قبل از قرار دادن سيلنت از گير ،اچ شده با بزاق

بزاق حتي به مدت  اآلودگي بسيار كوتاه ب. جلوگيري مي كند
ود و ش كاهش انرژي سطحي ميناي اچ شده مي سببيك ثانيه 

با . گردد كاهش اتصال سيلنت به مينا مي منجر به نهايتدر 
احتمال عدم همكاري در كودكان، مشكلات دليل توجه به 

حصول ايزولاسيون كامل  هاي تازه روييده، ايزولاسيون در دندان
 براي راهي دنبال به بايد بنابراين ،در اطراف دندان مشكل بوده

 .)5،4(بود بزاق به آلودگي منفي كردن اثرات خنثي

ارتقاء قدرت سيل كنندگي در  جهتهاي چسبنده  سيستم
ها يك  باندينگ. اند حد فاصل ترميم و دندان معرفي شده

يك گروه  ملاشباشند  مي(bifunctional)  لكول دو عملهمو
متاكريلات كه باعث باند شيميايي به رزين فيشور سيلنت 

كه توانايي نفوذ  (functional) شوند و يك گروه عمل كننده مي
اين باندينگ بايد . باشد به سطح مرطوب دنتين را دارا مي

هاي  گرانروي بسيار پائين جهت نفوذ به داخل پروزيته
ميكروسكوپي ايجاد شده حين اچ كردن را براي ايجاد گير 

  .ميكرومكانيكال داشته باشند
هاي موجود در آغازگرهاي جديد مثل اتانول يا استون  حلال
كافي مايعات و هوا را با روند تبخير از سطح عاج و  برداشت

به علاوه پرايمر به  .)6(كنند شبكه مرطوب كلاژن تضمين مي

لايه بزاق گسترش تواند  ميخصوص با بيس استون يا اتانول 
ا يك باند مكانيكي محكم نمايد تتحمل را يافته به سطح دنتين 

  .)7(دارد ،كندايجاد 
ن داده شده كه كاربرد باندينگ در بسياري از مطالعات نشا

ميناي اچ شده و آلوده به بزاق سبب كاهش  بر روي ناحيه
  .)8-10(شود ريزنشت و بهبود نتايج كلينيكي مي

دندان سالم پرمولر به دو گروه  Askarizadeh، 48در مطالعه 
پس از پروفيلاكسي و استفاده از ژل اسيد  كه تقسيم شدند

. ثانيه با بزاق آلوده شدند 10ت ها به مد ، دندان%37 فسفريك
بدون باندينگ و در  )Kerr( يك گروه سيلنتاين مطالعه در 

مورد  (Single Bond; 3M) گروه ديگر داراي سيلنت با باندينگ
دور در دو  500(پس از ترموسيكلينگ  .رفتگ استفاده قرار

و استفاده  )ثانيه 30معادل dwell time با  ºC5و  ºC55دماي 
ها  دندان ت نقره به عنوان شناسايي كننده ميكروليكيج،از نيترا

ها  يافته .پ بررسي شدندبرش داده شدند و زير استريوسكو
ميكروليكيج نسبت  ،آن بود كه در گروه حاوي باندينگحاكي از 

  .)11(به گروه بدون باندينگ به طور چشمگيري كاهش يافت
Karami اق پس در تحقيقي نتيجه گرفت اكسپوژر مينا به بز

دار  از اسيد اچ و قبل از استفاده از باندينگ سبب افزايش معني
به  Prompt-L-Popو  Exciteاستفاده از . شود ميكروليكيج مي

سبب كاهش ميكروليكيج پس از  عنوان مواد چسباننده عاجي
ر سيلنت استفاده از فيشو(آلودگي با بزاق در حد گروه كنترل 

  .)12(دوش مي) بدون آلودگي با بزاق
هاي متضادي منتشر شده كه  ها نيز يافته در بعضي از تحقيق

استفاده از باندينگ سبب افزايش گير و كاهش ريزنشت نشده 
اي، به بررسي  در مطالعه كلينيكي دو ساله Boksman .است

باندينگ بدون استفاده دو نوع فيشور سيلنت با يا  ميزان گير
هاي طرف  ر دندانپس از ايزولاسيون با رابردم، د. پرداخت

و در  Concise Light Cure Whiteراست بيمار، سيلنت 
و باندينگ  Conciseهاي طرف چپ بيمار سيلنت  دندان

Scotchbond2 2ماه به مدت  6اي هر  ارزيابي دوره. قرار گرفت 
  نتيجه حاصله نشان داد كه به دنبال استفاده از  .سال انجام شد
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 .)14،13(فته بودگير سيلنت افزايش نيا ،باندينگ

كه قدرت اتصال  شده استبرخي مطالعات نيز ادعا در 
سيلنت به مينا با كاربرد عامل باندينگ در محيط آلوده به بزاق 

  .)15-17(است مشابه محيط خشك و
مقايسه ميزان  به تحقيقدر اين  به دليل تفاوت در نتايج،

 ينگبانداستفاده از سيلنت با يا بدون  ريزنشت يك نوع فيشور
  . ه شدپرداخت بزاق اب در شرايط آلودگي و بدون آلودگي

  بررسيروش 
فاقد هر  ماگزيلا پرمولر 40تعداد  آزمايشگاهي در اين مطالعه
ترميم كه جهت ارتودنسي  وشكستگي  ،ترك ،گونه پوسيدگي

در نرمال  بعد از بروساژ و برداشت بافت نرم ،بودندكشيده شده 
به مدت يك  ها سپس دندان .شد نگهداريدر دماي اتاق سالين 

. )2(قرار داده شدند جهت ضدعفوني% 2/0هفته در تيمول 
 كدگذاري تصادفياينكه به صورت  ازپس  ها  دندانپس س

  .شدند تايي زير تقسيم 10گروه  4 در شدند
A1 :فيشور سيلنت با باندينگ بدون آلودگي با بزاق  
A2 : بزاقفيشور سيلنت با باندينگ پس از آلودگي با  
B1 :فيشور سيلنت بدون باندينگ بدون آلودگي با بزاق  
B2 :فيشور سيلنت بدون باندينگ پس از آلودگي با بزاق  

توسط پودر پاميس بدون فلورايد  ها سطح اكلوزال دندان
ها توسط ژل  دندانهاي كليه شيار. خشك شدندشسته و  ،تميز

 20به مدت  )كرهFineEtch, Spident ,( %37اسيد فسفريك 
 15در نهايت به مدت ثانيه شسته و  30ثانيه اچ و به مدت 

  . ثانيه خشك شدند
بزاق تازه  B2و  A2بعد از انجام مراحل فوق در هر دو گروه 

شاميدن و آغيرتحريكي انسان كه يك ساعت از خوردن، 
وري شده و روي سطح آ مسواك زدن فرد گذشته بود، جمع

نيه توسط يك اسفنج ثا 10ال قرار داده شد و پس از اكلوز
، B2 گروه سپس در. چك اضافات بزاق گرفته شدكو

گذاشته شده و ) مريكاآ ،Seal-Rite )Pulpdentفيشورسيلنت 
  با ) ايران آپاداناتك،(توسط دستگاه لايت كيور آريالوكس 

  و به طور عمود بر سطح ثانيه  40به مدت  mw/cm2500 شدت
   ت دستگاه از راديومترگيري شد اندازه جهت .كيور گرديدنمونه 

LITEX استفاده شد .  
بعد از استفاده از باندينگ  A2در گروه سيلنت  فيشور

pulpdent) DenTastatic UNO ،10و كيورينگ به مدت ) مريكاآ 
 نيز پس از قرار دادن باندينگ A1گروه در . ثانيه گذاشته شد

DenTastatic UNO  ثانيه كيور كردن، فيشور سيلنت به  20و
 فيشور B1و در گروه  شته شد و كيور گرديداش قبل گذرو

سيلنت بدون استفاده از باندينگ و بدون آلودگي با بزاق استفاده 
ها جهت شبيه سازي به تغييرات حرارتي محيط  كليه نمونه. شد

 زمان بينابيني با ºC5و  ºC55 دور در دو دماي 500 ،دهان
 .)11(شدند (Vafaei Ind, Iran)ترموسايكلينگ ثانيه  30معادل 

سيل اپيكالي شده موم چسبها توسط  بعد از اين عمل همه نمونه
متر اطراف سيلنت  ميلي 1ها تا فاصله  و تمامي سطوح نمونه

توسط يك لايه لاك ناخن پوشانده شد و بعد از خشك شدن اين 
 1ها تا فاصله  تكرار گرديد و بدين ترتيب همه نمونه مجدداًعمل 
لبه سيلنت توسط دو لايه لاك ناخن پوشانده متر اطراف  ميلي
قرار داده شدند % 50ها در نيترات نقره  در مرحله بعد نمونه. شدند

تاريك در اين محلول  ساعت در يك فضاي كاملاً 2و به مدت 
شسته  ،ها را از اين محلول خارج كرده سپس نمونه .نگهداري شد

ور فلورسنت ساعت در محلول ظهور راديوگرافي زير ن 6و براي 
  . شسته شدند مجدداًها  نمونه سپسقرار داده و 

ها درون رزين آكريلي خود سخت  بعد از اين مراحل نمونه
، به طوري ندبه صورت مستطيلي شكل مانت شد شونده شفاف

ها به صورت عمود بر سطح خارجي آكريل  كه محور طولي دندان
دندان  در مركز ديسك الماسيتوسط سپس  .قرار گرفته باشند

 .ندقسمت تقسيم شد 2در جهت باكولينگوالي با يك برش به 
ذ سيلنت و دندان از نظر ميزان نفو سپس سطح تماس فيشور

پس از آن كه توافق  گر، رنگ در هر قطعه توسط دو مشاهده
بينشان حاصل شد، به طور جداگانه با استفاده از 

لعه قرار مورد مطا 40بزرگنمايي با  (ztx-3E) استريوميكروسكوپ
قطعه مورد مطالعه از هر نمونه بيشترين مقدار  2گرفتند و از بين 

  . نفوذ رنگ به عنوان ريزنشت براي آن نمونه در نظر گرفته شد
  :انجام شددرجه بندي بدين شرح 

  عدم نفوذ رنگ = صفر
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طول سطح تماس  3/1نفوذ رنگ بيش از صفر تا =  يك
  سيلنت و دندان

طول سطح تماس سيلنت و  3/2ا ت 3/1نفوذ رنگ از =  دو
  دندان
طول سطح تماس سيلنت و  3/2نفوذ رنگ بيش از =  سه
  دندان

 Mann-whitenyو  Kruskal-Wallis هاي نتايج توسط تست
 . آماري قرار گرفتند تجزيه و تحليلمورد 

 نتايج

 4 در ريزنشتي مشاهده نشد،%) 50( دندان 5 در A1در گروه 
  ، ريزنشت %)10(دندان  1و در  1 ريزنشت نوع%) 40( دندان
  تفكيك رتبه   به B1و  A2هاي  نتايج در گروه .مشاهده شد 2نوع 

  .)1جدول ( ريزنشت مشابه بود
فيشور ( A1طبق انتظار، كمترين ميزان ريزنشت در گروه 

بيشترين ميزان  و) سيلنت با باندينگ بدون آلودگي با بزاق
ندينگ پس از فيشور سيلنت بدون با( B2ريزنشت در گروه 

بين تنها مقايسه نتايج  2بود كه مطابق جدول  )آلودگي با بزاق
از جهت  B2نسبت به  B1و  B2نسبت به B2، A2  باA1  هاي گروه

  .داري داشت آماري نتايج معني
  و با توجه به  1هاي موجود در جدول  با تحليل داده

 Kruskal- Wallisطبق آزمون هاي ريزنشت  رتبه دار بودن معني
)001/0<p( آزمون ،Mann- Whiteny  براي مقايسه دو به دوي

  .ها استفاده گرديد گروه

  
  هاي مورد بررسي هدر هر يك از گروها  و ميانگين رتبهفراواني ريزنشت  :1جدول

  مجموع هاگروه  رتبه ريزنشت
B2 B1 A2  A1  

0  0  
0% 

0  
0% 

0  
0%  

5  
50%  

5  
5/12%  

1  1  
10% 

5  
50% 

5  
50%  

4  
40%  

15  
5/37%  

2  5  
50% 

4  
40% 

4  
40%  

1  
10%  

14  
35%  

3  4  
40% 

1  
10% 

1  
10%  

0  
0%  

6  
15%  

  مجموع
  

  *ميانگين
 انحراف معيار

10  
100%  

3/2  
699/0 

10  
100%  

6/1  
699/0 

10  
100%  

6/1  
699/0  

10  
100%  

6/0  
675/0  

40  
100%  
  
  

 *001/0<p 

  مورد بررسيهاي مختلف  گروه مقايسه: 2جدول 

 Pvalue هامقايسه بين گروه
  A2 008/0نسبت بهA1گروه
  B1 008/0نسبت بهA1گروه
  *B2 001/0نسبت بهA1گروه
  B1 000/1نسبت بهA2گروه
  *B2 039/0نسبت بهA2گروه
  *B2 039/0نسبت بهB1گروه

 *05/0<p  
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  بحث

وابسته به  ،ها در پيشگيري از پوسيدگي نقش مهم سيلنت
ه سبب جلوگيري از ها به سطح دندان است كگير آن

مهمترين دليل شكست در قرارگيري . شود ميكروليكيج مي
 .)5(ن، آلودگي با بزاق عنوان شده استسيلنت روي دندا

استفاده از باندينگ جهت كاهش ميكروليكيج در شرايط آلوده 
هر  .)8-10(به بزاق توسط برخي مطالعات پيشنهاد شده است

ت گزارش شده چند نتايج متناقضي توسط برخي مطالعا
يك سيستم  به بررسي اثر در اين مطالعه .)13-17(است

در شرايط با يا بدون آلودگي با  (Dentastic)چسبنده باندينگ 
 (Seal- Pulpdent) فيشور سيلانت بر روي ميكروليكيجبزاق 
طبق نظر كارخانه با وجود اين كه البته  .خته شده استپردا

ب و د به تنهايي اتصال مناستوان مي اين فيشور سيلانت ،سازنده
چون ولي  ،به باندينگ نياز نداردپيدا كند و  با دندان يمؤثر

ايزوله يا آلوده به (بررسي و مقايسه شرايط مختلف ما هدف 
در برخي  ،هنگام كاربرد اين نوع فيشور سيلنت بود) بزاق
  .ها از باندينگ نامبرده استفاده گرديد گروه

درصد ريزنشت بر اساس رتبه بيشترين  طبق نتايج حاصله،
و ) بدون باندينگ و آلودگي با بزاق( B2ريزنشت در گروه 

 .بود) با باندينگ و بدون آلودگي با بزاق( A1كمترين در گروه 
  .مشابه بود B1و  A2 ميزان ريزنشت در دو گروه

Witzel در بررسي سه نوع ماده ادهزيو مختلفScotch 

Bond MP  ،All- Bond2 وOpti Bond  يا بدون  در شرايط با
آلودگي با بزاق به اين نتيجه رسيد كه آلودگي با بزاق سبب 

  .)18(شود افزايش ريزنشت در تمام گروه ها مي
و همكارانش با هدف  Lussi كه توسط ديگر در تحقيقي

بررسي ميزان ريزنشت و توانايي نفوذ سيلنت رزيني در مقابل 
نتايج به دست  ،گرفت سيستم باندينگ در شرايط آلودگي انجام

كه در شرايط  بود و نشان داده شد حاضر ابه تحقيقمده مشآ
كاهش ريزنشت و  جهتآلودگي با بزاق استفاده از باندينگ 

  .افزايش قدرت نفوذ سيلنت سودمند است
با تفاوت در  ،بود اين مطالعهروش اجراي اين تحقيق مشابه 

دور و در  5000تعداد دور ترموسايكلينگ كه در اين تحقيق 

در  Nematiدور بود كه با توجه به تحقيق  500 مطالعه كنوني
 كافيمطالعات آزمايشگاهي  دور ترموسايكلينگ در 500تعداد 

  .)18(باشد مي
  جهت بررسي  Feigalدر تحقيق ديگري كه توسط 

باندينگ به عنوان لايه حد واسط بر كاهش ريزنشت در  تأثير
نيز نتايج به دست آمده مشابه  ميناي آلوده به بزاق انجام شد

  بود و استفاده از باندينگ به عنوان لايه حد  مطالعه حاضر
واسط باعث كاهش ريزنشت در ميناي آلوده به بزاق شناخته 

  .)8(شد
به صورت وجود  صرفاً Feigalمطالعه  بررسي ريزنشت در

بندي ذكر شده  طبقه ه بهجت و عدم وجود آن بود و با توريزنش
نسبت به تحقيق  كمترياز دقت  وي مطالعهحقيق، در روش ت

  . است برخوردارحاضر 
 تأثيركه با هدف بررسي  و همكارانش Bodurدر تحقيق 

 ،سيلنت انجام شد باندينگ بر ريزنشت و استحكام باند فيشور
به دست آمد كه استفاده از  تحقيق حاضرنتايج مشابه نتايج 

ص در شرايط آلوده سيلنت را به خصو باندينگ در زير فيشور
البته در اين مطالعه در مورد سيل  .)4(دانسته است مؤثر

ها  ها قبل از قرار دادن در فوشين و تعداد برش اپيكالي دندان
  . صحبتي نشده است

Thomson  وMain  نيز معتقد بودند كه استفاده از باندينگ
كاهش ريزنشت و افزايش قدرت  جهتدر شرايط آلوده به بزاق 

  .)19(باشند مي يلنت سودمندنفوذ س
Pahlevan  و همكارانش به بررسي ميكروسكوپ الكتروني اثر

آنها  .اي آلوده به بزاق پرداختندنپرايمر بر نفوذ سيلنت در مي
دريافتند در گروهي كه پرايمر در سطح مرطوب به كار برده 

ها شكل منظم داشته و از جهت تعداد با گروه  رزين تگ ،شد
كاربرد  نتيجه حاصل نشان داد. <p)05/0( كرد يشاهد برابري م

لودگي به آحساسيت سيلنت را به  تواند پرايمر تا حدودي مي
هاي رزيني دچار تغيير  ولي تعداد و شكل تگ ،بزاق كاهش دهد
  .)20(شود ها كم مي شده و تعداد تگ

  ، و همكاران Askarizadeتحقيق   ل ازنتايج حاص  همچنين
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ل از اين مطالعه است كه كاربرد باندينگ ييدي بر نتايج حاصأت
سيلنت را در ميناي آلوده به بزاق كاهش  ريزنشتتواند  مي
  .)11(دهد

 Boksmanا مطالعه ب تحقيق در تناقضاين از طرفي نتيجه 
سيلنت با و  ساله دو نوع فيشور 2ارزيابي كلينيكي است كه 

ا استفاده از باندينگ ردر اين تحقيق  .بودبدون باندينگ 
  .)14(دانستنددر افزايش گير  مؤثرغير

Pinar  30هاي مولر  روي دنداناي  مطالعه درو همكارانش 
وجود باندينگ  به اين نتيجه رسيدند كهه سال 10تا  8كودك 

در زير فيشورسيلنت در افزايش كيفيت خصوصيات كلينيكي 
با نتايج بررسي حاضر نبود كه اين نتيجه مغاير  مؤثرسيلنت 

 تفاوت در محيط عمل تواند علت اين تفاوت نيز مي .باشد مي
  .)21(باشد )شرايط كلينيكي مطالعه(

 Demunck بيان كرد كه تمام در يك مقاله مروري
اي مواد و در نتيجه  قدرت سيل لبه ،هاي موجود باندينگ

جلوگيري از ريزنشت را ندارند كه اين گزارش نيز مغاير با 
ولي اين گزارش به صورت  ،اشدب تحقيق مياين نتيجه حاصله از 

هايي كه باندينگ در آنها  اي به محيط كلي بيان شده و اشاره
  .)22(نشده است ،گيرد مورد استفاده قرار مي

Heidari  مقايسه ميزان ريزنشت فيشوربه و همكارانش 
هاي مختلف آلودگي با  سيلنت در شرايط ايزوله و مدت زمان

پرداختند و مشاهده يشگاه در آزما )ثانيه 15و  10 ،5( بزاق
خشك از قبل ( آلودگي با بزاق پس از شستن اسيد كردند كه

 مشكلي را از لحاظ ريزنشت فيشور ،ثانيه 5به مدت ) كردن
ولي با افزايش مدت زمان آلودگي به  .سيلنت ايجاد نخواهد كرد

  .)13(شود ثانيه، ريزنشت بيشتر مي 15و  10بزاق به 
يج حاصله از برخي از مطالعات اتفاوت در نتبه طور كلي 

در برابر شرايط  in vivoشرايط (نتيجه نوع مطالعه  تواند در مي
in vitro(، شرايط دو محيط، نوع  سازي عدم امكان يكسان

باندينگ مورد استفاده، شرايط مطالعه از قبيل سيلنت و  فيشور
يا شرايط  مدت اچينگ يا مدت زمان آلودگي با بزاق،

  .اشدب گنيكلياترموس
  گيري نتيجه

با توجه به اختلاف آماري و  طبق نتايج حاصل از اين مطالعه
 ،مشاهده شد مورد مطالعه هاي گروه در بينداري كه  معني

در شرايط آلودگي با بزاق جهت  استفاده از باندينگ، خصوصاً
  .باشد مي مؤثركاهش ريزنشت فيشور سيلنت 

  پيشنهادات
  باندينگ  تأثيرسي اي جهت برر شود مطالعه توصيه مي

انجام  in vivoدر ميزان ريزنشت فيشور سيلنت در شرايط 
  .گيرد
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Abstract 

Introduction: Contamination of etched enamel to saliva before placement of sealant prevents the 
appropriate bonding and results in microleakage. Using bondings is effective for decreasing the 
microleakage. This experimental study aimed to evaluate the effect of bonding agent on microleakage of a 
fissure sealant before or after contamination to saliva. 

Methods: In this experimental study 40 sound premolar teeth were randomly divided into four groups. The 
prophylaxis was done and the teeth were etched with 37% phosphoric acid gel, then they were washed and 
dried. In the first group, Seal-Rite fissure sealant and Dentastic (Pulpdent, USA) without saliva 
contamination, and in the second group sealant with bonding agent after saliva contamination for 10s, were 
applied and cured for 40s. In the third group, fissure sealant without bonding agent or saliva contamination, 
and in the fourth group fissure sealant without bonding application was applied after contamination with 
saliva and then was cured. After thermocycling, the teeth were placed in 50% silver nitrate for 2 hours. The 
buccolingual sections were applied and microleakage evaluation was made by stereomicroscope at 4X 
magnifications and results were evaluated with mann-whiteny test. 

Results: The fissure sealant group without bonding agent showed the most microleakage after contamination 
to saliva and use of sealant with bonding agent significantly showed decrease of microleakage. 

Conclusion: Use of bonding agent under fissure sealant in saliva-contamination status is beneficial for 
decreasing microleakage. 
 

Keywords: Bonding Agent; Contamination; Fissure Sealant; Microleakage; Saliva 
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